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1. ZAKRES OPRACOWANIA.  

Nowoczesne technologie w przemy� le oraz warunki sk
adowania i transportu wewn� trznego w magazynach 
wymagaj�  stosowania nawierzchni posadzki odpornych na � cieranie, wp
ywy chemiczne i ci�� kie warunki 
eksploatacyjne. 

Posadzki przemys
owe s�  miejscem, gdzie w najwi� kszym stopniu zachodzi kumulacja czynników 
wp
ywaj� cych na zu� ycie betonu. Wyst� puj�  du� e obci�� enia punktowe, jak i chemiczne, a mimo to powinna 
je cechowa�  du� a trwa
o�� . 

Wymienione powy� ej trudne warunki eksploatacyjne oraz wykonanie posadzek z materia
ów o nieodpowiednich 
parametrach s�  przyczyn�  powstawania uszkodze�  posadzek oraz konieczno� ci�  ich naprawy. Naprawa 
posadzek wi�� e si�  przewa� nie z wy
� czeniem tych powierzchni z eksploatacji oraz poci� ga za sob�  dodatkowe 
koszty, które wynikaj�  z utrudnie�  w eksploatacji. 

Nale� y wi� c zwraca�  szczególn�  uwag�  podczas napraw i remontów istniej� cych posadzek, a� eby 
rozwi� zania materia
owe i technologiczne spe
nia
y wymagania stawiane posadzkom przemys
owym. 

Firma DRIZORO proponuje w tym zakresie proste a zarazem bardzo skuteczne rozwi� zania. 

Nasze technologie stosowane s�  od 10 lat na obszarze Polski. Dzi� ki fachowo� ci naszych przedstawicieli 
istnieje mo� liwo��  doboru najlepszych pod wzgl� dem technicznym i ekonomicznym rozwi� za�  w zakresie 
zabezpieczenia i naprawy posadzek przemys
owych. 

Materia
y firmy DRIZORO produkowane s�  zgodnie z norm�  ISO 9001. 

2. PRZYGOTOWANIE POD	O � A. 

W	A � CIWE PRZYGOTOWANIE POD	O � A BETONOWEGO JEST TYM DLA 
POSADZKI CZYM FUNDAMENT DLA BUDOWLI.  

Przygotowanie pod
o� a betonowego polega na: 

- usuni� ciu zniszczonych pow
ok ochronnych i piel� gnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszcze�  
(smarów, sadzy itp.) 

- usuni� cie s
abo zwi� zanych warstw betonu, mleczka cementowego, py
u, wody. 
- usuni� cie substancji mog� cych mie�  negatywny wp
yw na po
� czenie nak
adanych materia
ów 

z betonem lub na korozj�  betonu b� d�  stali zbrojeniowej 

W zale� no� ci od potrzeb stosowane s�  poni� sze metody przygotowania powierzchni betonowych posadzek: 

Metody mechaniczne (zalecane szczególnie dla materi a
ów epoksydowych)  

- odkucie uszkodzonego betonu przy pomocy przecinaków, m
otków pneumatycznych, szlifierek, 
pistoletów ig
owych 

- usuni� cie mleczka cementowego i zanieczyszcze�  przez szczotkowanie, piaskowanie, � rutowanie 
lub frezowanie powierzchni. 

Metody hydrauliczne (zalecane dla materia
ów wymagaj � cych mokrego pod
o � a) 

- hydromonitoring - czyszczenie czyst�  wod�  pod ci� nieniem 60 do 120 Mpa 
- hydropiaskowanie - czyszczenie wod�  pod ci� nieniem 6 -M 5 MPa z dodatkiem � cierniacza np. piasku. 

Metoda termiczna (zalecana do czyszczenia z olejów, smarów i materia
ów bitumicznych)  

- opalanie acetylenowo-tlenowe. W metodzie tej konieczne jest ko� cowe oczyszczenie opalonych 
powierzchni metod�  mechaniczn�  lub hydrauliczn� . 

Metody chemiczne  

- zmywanie powierzchni betonowych roztworem kwasu solnego lub fosforowego. Po oczyszczeniu 
chemicznym konieczne jest dok
adne zmycie powierzchni wod� .Ko� cowe odpylanie, bezpo� rednio przed 
nak
adaniem materia
ów naprawczych i pow
ok ochronnych obejmuje: 

- odkurzenie, 
- zdmuchiwanie spr�� onym powietrzem lub par�  wodn� , 
- mycie wod�  zimn�  lub gor� c� . 
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3. WARUNKI I WYMAGANIA JAKIE SPE	NIA �  POWINNO POD	O 	 E BETONOWE - WARSTWA 
NO
 NA POSADZKI. 

- Beton klasy B 25 
- Warto��  � rednia wytrzyma
o� ci na odrywanie „pull - off" powinna by�  1,5 Mpa 
- Warto��  pojedynczego odczytu wytrzyma
o� ci na odrywanie powinna by�  1,0 Mpa 
- Wilgotno��  pod
o� a w przypadku stosowania materia
ów na bazie � ywic, nie wi� ksza ni�  5% 
- Temperatura pod
o� a powy� ej 10°C 
- Powierzchnia pod
o� a powinna by�  oczyszczona z mleczka cementowego, t
ustych plam, kurzu i innych 

zanieczyszcze�  
- Powierzchnia pod
o� a powinna by�  lekko szorstka. 

4. WYMAGANIA STAWIANE MATERIA	OM NAPRAWCZYM STOSOWA NYM PRZY REMONCIE 
POSADZEK  PRZEMYS	OWYCH.  

- wysoka wytrzyma
o��  na � ciskanie, zginanie i uderzenia (udarno�� ) 
- wodoszczelno��  
- paro przepuszczalno��  
- wysoka przyczepno��  do pod
o� a 
- sztywno��  podobna do sztywno� ci pod
o� a betonowego 
- brak po� lizgu 
- niska � cieralno��  
- szybkie wysychanie do poziomu wilgotno� ci 4% 
- 
atwo��  stosowania 
- stosowanie materia
ów niskoskurczowych. 

5. WARSTWA GRUNTUJ � CA. 

Dobrze wykonana posadzka charakteryzuje si�  trwa
ym po
� czeniem warstwy no� nej z warstw�  wierzchni� . 
Mo� na to osi� gn��  dzi� ki zastosowaniu warstwy gruntuj� cej, która powoduje: 
- utworzenie trwa
ego po
� czenia pomi� dzy warstw�  no� n� , a warstw�  wierzchni�  posadzki 
- zmniejszenie nasi� kliwo� ci pod
o� a 
- wzmocnienie powierzchniowe warstwy no� nej zawieraj� cej cz� sto drobne kruszywo 
- wype
nienie (zamkni� cie) jam i porów na powierzchni warstwy no� nej w celu unikni� cia powstania 

p� cherzyków powietrza. 

6. WYMAGANIA STAWIANE MATERIA	OM STOSOWANYM JAKO WA RSTWA WIERZCHNIA 
POSADZEK:  

- dobra przyczepno��  do pod
o� y mineralnych 
- w przypadku stosowania materia
ów mineralnych mo� liwo��  stosowania w � rodowisku wilgotnym oraz 

otwarto��  na dyfuzj�  pary wodnej 
- du� a odporno��  mechaniczna 
- szybki przyrost wytrzyma
o� ci w czasie (mo� liwo��  wczesnego obci�� enia) 
- odporno��  chemiczna (dotyczy to szczególnie materia
ów na bazie � ywicy) 
- estetyczne wyko� czenie powierzchni 
- kolorystyka posadzek 
- odporno��  na zapylenie 
- 
atwo��  w utrzymaniu. 

7. MATERIA	Y NAPRAWCZE STOSOWANE PRZY REMONCIE POSA DZEK. 

Do naprawy uszkodze�  posadzek, DRIZORO dostarcza ró� nego rodzaje produkty, które maj�  
zró� nicowane zastosowania. Jednym rodzajem produktów s�  zaprawy takie jak MAXREST®, MAXPLUG® 
lub MAXEPOX®FLEX, do naprawy rys i sp� ka� . Drugi rodzaj produktów to MAXPATCH®, MAXROAD® 
i MAXMORTER®-F s�  to zaprawy oparte na bazie cementu do renowacji i miejscowych napraw posadzek 
przemys
owych lub powierzchni poziomych. 
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7.1. P� KNI� CIA I RYSY. 

7.1.1. P� KNI� CIA I RYSY DO 2mm.  

Dla rys o ma
ej rozwarto� ci rozkuwanie ich jest zb� dne. W celu naprawy rysy nale� y j�  naci��  szlifierk�  
k� tow�  z tarcz�  o grubo� ci ok. 4 do 5mm, na g
� boko��  ok. 1cm. Do wype
nienia naci� cia nale� y zastosowa�  
zapraw�  naprawcz�  MAXEPOX®FLEXo konsystencji samorozprowadzaj� cej si� . 

Rozci� te rysy, dok
adnie 
odkurzone nale� y zagruntowa�  

materia
em   Maxprimer 
pod
o� e suche lub Maxfloor 

Mate na pod
o� e 
matowo-wilgotne 

Po up
ywie 30 min. 
od zagruntowania rysy 

wype
niamy szpachlówk�  
Maxepox Flex. 

7.1.2. P� KNI� CIA I RYSY POWY� EJ 2mm.  

Je� eli w posadzce wyst� puj�  rysy, niezb� dnym jest okre� lenie ich rodzaju: 
- rysy nieaktywne, 
- rysy aktywne. 

Rysy nieaktywne o rozwarto� ci wi� kszej od 2 mm, nale� y powi� kszy�  poprzez wykucie bruzdy 
o przekroju prostok� tnym: szeroko��  2 cm, g
� boko��  1 do 2 cm . Bruzdy nale� y wype
ni�  zapraw�  naprawcz�  
MAXREST®- je� eli rysa nie przewodzi wody lub zapraw�  MAXPLUG® - w przypadku jej przewodzenia. 

Naprawa nieaktywnych rys o rozwarciu powy� ej 2 mm. 

 
Dla rys aktywnych zaleca si�  stosowanie kitów na bazie poliuretanów. Po otwarciu rysy i jej starannym 

wyczyszczeniu, nale� y zaaplikowa�  grunt. Jak to wynika z zasad ogólnych, g
� boko��  wype
nienia jakimkolwiek 
poliuretanowym kitem nie mo� e by�  mniejsza ni�  po
owa rozpi� to� ci bruzdy, podczas gdy szeroko��  bruzdy nie 
mo� e by�  wi� ksza ni�  40 mm. 

 

NAZWA 
PRODUKTU 

KRÓTKA 
CHARAKTERYSTYKA  

WARSTWA 
GRUNTUJ� CA ZASTOSOWANIE 

OPAKOWANIE I 
ZU� YCIE 

1 2 3 4 5 
MAXREST 

zaprawa 
naprawcza 

Sucha mieszanka cementu, 
kruszywa i specjalnych dodatków. 
Po wymieszaniu z wod�  powstaje 
szybkowi��� ca, bezskurczowa 

zaprawa o du� ej wytrzyma
o� ci i 
przyczepno� ci do pod
o� a. 

Warstw�  gruntuj� c�  
przygotowuje si�  z 1 kg suchego 
produktu i 0,25 l wody.Nak
ada 
siej�  na zwil� one pod
o� e przy 
pomocy szczotki ze sztywnym 

w
osiem MAXBRUSH. 

- Do uzupe
niania ubytków, p� kni��  i 
rys nie przewodz� cych wody. - 
Naprawa betonowych i murowych 
elementów budowli. 

Worki - 25 kg 
Zu� ycie: 16,6 
kg/m2   przy 

grubo� ci 10 mm 
mater. sypkiego 

MAXPLUG 
zaprawa 

naprawcza 

Jest szybkowi��� cym cementem 
hydraulicznym, który zmieszany z 
wod�  tworzy b
yskawicznie wi��� c� , 

wodoszczeln�  zapraw�  cementow� . Po 
stwardnieniu stanowi cz���  

naprawionego pod
o� a. 

Nie stosuje si� . Do natychmiastowego uszczelniania 
przecieków, nawet pod wysokim 
ci� nieniem, w konstrukcjach 
betonowych i murowanych. 

Wiadra - 25 kg 
Zu� ycie: 1,68 

kg/dm3 

MAXEPOX®FLEX 
szpachlówka 

Dwusktednikowy, bez rozpuszczalnikowy, 
elastyczny, wodoodporny materia
 oparty na 

� ywicy epoksydowej z dodatkiem 
piasku kwarcowego 0,2-K),4mm s
u�� cy 

do wype
niania rys w pod
o� u. 

Warstwa gruntuj� ca 
MAXPRIMER na suche 

pod
o� e. 
Zu� ycie: 0,2 kg/m2 

Materia
 s
u�� cy do wype
niania 
drobnych rys w pod
o� u betonowym 
charakteryzuj� cy si�  du��  elastyczno� ci�  
odporno� ci�  na � cieranie, 
przyczepno� ci�  i odporno� ci�  
chemiczn� . 

Opakowania: 
10 kg Zu� ycie: 

2 kg/m2/mm 
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7.2. UBYTKI I NIERÓWNO� CI. 

Przed aplikacj�  zaprawy s
u�� cej do naprawy miejscowej lub powierzchniowej, podk
ad musi by�  czysty 
i mocny. Celem zwi� kszenia przyczepno� ci zaprawy zaleca si�  gruntowanie powierzchni, przeznaczonej do naprawy. 

 

NAZWA 
PRODUKTU 

KRÓTKA 
CHARAKTERYSTYKA  

WARSTWA 
GRUNTUJ� CA ZASTOSOWANIE OPAKOWANIE I 

ZU� YCIE 
1 2 3 4 5 

MAXPATCH 
zaprawa 

naprawcza 

Sucha mieszanka cementu, kruszywa i 
� rodków modyfikuj� cych. Nak
adanie 
r� czne warstwami nie grubszymi ni�  
2,5 cm. Produkt posiada w
a� ciwo� ci 
przeciwpo� lizgowe, jest mrozoodporny. 

Warstw�  gruntuj� c�  przygotowuje 
si�  z 5kg suchego produktu i 1l 
p
ynu zarobowego (MAXCRYL + 
WODA w stosunku 1:1). Nakteda 

si�  na zwil� one pod
o� e przy 
pomocy szczotki ze sztywnym 

w
osiem MAXBRUSH. 

Naprawa drobnych uszkodze� : - 
posadzek przemys
owych i ramp, - 
schodów � elbetonowych, - 
konstrukcji mostowych, - pod
o� y 
betonowych dróg i podjazdów 
nara� onych na cykle zamarzania i 
odmarzania 

Worki - 25 kg 
Zu� ycie: 20 kg/m2 
przy grubo� ci 10 
mm mater. 
sypkiego i 1,8 l/m2 
� ywicy MAXCRYL 

MAXROAD 
zaprawa naprawcza 

bezkurczowa z 
dodatkiem w
ókien 

szklanych 

Wyst� puje w dwóch odmianach w 
zale� no� ci od g
� boko� ci wykonywanej 
naprawy: - Maxroad dla napraw do 5 cm 
- Maxroad /5 dla napraw pow. 5 cm 
Produkt jest zapraw�  o du� ej wytrzyma
o� ci 
na zginanie i uderzenia, mrozoodporny. 

Warstw�  gruntuj� c�  przygotowuje 
si�  z 5 kg suchego produktu i 1 l 
p
ynu zarobowego (MAXCRYL + 
WODA w stosunku 1:4). Nak
ada 

si�  na zwil� one pod
o� e przy 
pomocy szczotki ze sztywnym 

w
osiem MAXBRUSH. 

Do napraw betonowych posadzek, 
nawierzchni torów jezdnych w 
oczyszczalniach � cieków, nawierzchni 
mostowych, powierzchni betonowych na 
lotniskach. Zalecany do stosowania tam, 
gdzie potrzebne jest maksymalne 
skrócenie czasu remontu. 

Worki - 25 kg 
Zu� ycie: 2,1 
kg/m2 przy 
grubo� ci 10 mm 

MAXMORTER-F 
Szybkosprawna 

zaprawa naprawcza 

Zaprawa do wykonywania szybkich 
napraw, o niskim skurczu, o bardzo 
dobrej przyczepno� ci do betonu i stali. 
Miesza si�  tylko z wod� . 

Warstw�  gruntuj� c�  przygotowuje 
si�  z zaprawy naprawczej 

doprowadzonej do konsystencji 
g� stej � mietany:1kg zaprawy na 

0,25l wody. Alternatywnie 
MAXBOND. 

Do napraw ubytków w posadzkach 
betonowych, gdzie wymagane jest 
szybkie oddanie do u� ytku oraz do 
kotwienia elementów stalowych w 
betonie. 

Worki: 25 kg 
Zu� ycie: 1,8 
kg/m2/mm 

Przyk
adowa aplikacja: materia
 MAXPATCH® 

 
8. WYKONANIE PODK	ADÓW POD POSADZKI. 

W celu wykonania podk
adu pod posadzk� , DRIZORO poleca nast� puj� ce produkty: 

- MAXMORTER®FLOOR. Szybkowi��� ce i szybkoschn� ce spoiwo hydrauliczne, 
- MAXRITE®-S. Jednosk
adnikowa, szybkowi��� ca, bezskurczowa zaprawa naprawcza przystosowana 

do napraw du� ych powierzchni. 

MAXMORTER®FLOOR - spoiwo szybkowi��� ce zawieraj� ce cement hydrauliczny, zmodyfikowane 
polimerami, które po zmieszaniu z odpowiednio dobranym kruszywem s
u� y do wykonywania podk
adów 
pod
ogowych do 150 mm, w pomieszczeniach wewn� trznych. 

Uk
ada si�  na pod
o� e dobrze oczyszczone i nawil� one wod� . Mo� na jako warstw�  sczepn�  zastosowa�  
� rodek MAXBOND®. Mo� liwo��  aplikacji p
ytek ceramicznych po 24 h lub innych materia
ów wyko� czeniowych 
po 48 h. Mo� na uk
ada�  w kilku warstwach, przy czym grubo��  jednej warstwy nie powinna przekracza�  40mm. 

Wytrzyma
o��  na � ciskanie po 24 h wynosi 24 MPa. 

Zu� ycie: 25 kg/m2/10 mm zaprawy 
 

 

Preparat gruntuj� cy nale� y rozprowadzi�  
za pomoc�  szczotki. 

W betoniarce nale� y wymiesza�  spoiwo 
zmodyfikowane polimerami MAXMORTER 

FLOOR z kruszywem 0+4 mm oraz 
� wirem 4+10 mm, a nast� pnie doda�  

wody. Zu� y�  w ci� gu 30 min. 

Odpowiednio przygotowan�  mieszank�  
roz
o� y�  w grubo� ci nie przekraczaj� cej 

40 mm w jednej warstwie. 
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Zwi� kszenie grubo� ci podk
adu pod posadzk�  (do 40 mm grubo� ci w jednej warstwie). 

1. Pod
o� e musi by�  d� wi� czne, wolne od kurzu, 
chropowate i wilgotne. 

2. Celem zwi� kszenia przyczepno� ci mo� na   zastosowa�  
warstw�  sczepn�  MAXBOND®, której zalecane zu� ycie 
powinno wynosi�  0,125 do 0,2 l/m2. 

3. Aplikacja zaprawy pac� (do 40 mm grubo� ci w jednej 
warstwie), zalecane zu� ycie powinno wynosi�  
ok. 2 kg/m2/mm. 

4. Druga i kolejne warstwy: 
a) poprzedni�  warstw�  nale� y zrapowa� , 
b) mi� dzy kolejnymi 8 do 24 godz. nanie��  kolejn�  

warstw�  o zalecanym zu� yciu materia
u. 

MAXRITE®S - jednosk
adnikowa, o wyd
u� onym czasie wi� zania, drobnoziarnista, zbrojona w
óknami, 
zaprawa cementowo-polimerowa z mikrokrzemionk�  przeznaczona do napraw r� cznych lub przez torkretowanie 
metod� such�  lub mokr� . Jest odpowiednim materia
em do zwi� kszania grubo� ci posadzki, naprawy uszkodze�  
lub wykonania wewn� trznego podk
adu posadzkowego, którego grubo��  powinna mie� ci�  si�  w przedziale 
od 5 do 50 mm. 

Zapraw�  uk
ada si�  na pod
o� e dobrze oczyszczone i nawil� one wod� . W celu zwi� kszenia przyczepno� ci 
mo� na zastosowa�  warstw�  sczepn�  MAXBOND®, na któr�  aplikuje si�  MAXRITE®S przed utrat�  jej lepko� ci. 
Ró� ne grubo� ci warstw mog�  by�  aplikowane, ale nie powinny przekracza�  50 mm w jednej warstwie. 

Zu� ycie: 1,8 do 2,0 kg/m2/mm Zwi� kszenie grubo� ci podk
adu pod posadzk�  (od 5 mm do 50 mm 

grubo� ci w jednej warstwie). 

1. Pod
o� e musi by�  d� wi� czne, wolne od kurzu, 
chropowate i wilgotne. 

2. Celem zwi� kszenia przyczepno� ci zaprawy, do g
adkich 
powierzchni, mo� na zastosowa�  warstw�  sczepn�  
MAXBOND®, której zalecane zu� ycie powinno wynosi�  
0,125-0,2 l/m2. 

3. Aplikacja zaprawy pac�   (od 5mm do 50   mm grubo� ci 
w   jednej   warstwie), zalecane zu� ycie powinno 
wynosi�  ok. 1,8 do 2,0 kg/m2/mm. 

4. Druga i kolejne warstwy: 
 

a) poprzedni�  warstw�  nale� y zrapowa� , 
b) po   8 do 24 godz. nanie��  kolejn�  warstw�  

o zalecanym zu� yciu materia
u i grubo� ci. 
 

NAZWA 
PRODUKTU 

KRÓTKA 
CHARAKTERYSTYKA  

WARSTWA 
GRUNTUJ� CA ZASTOSOWANIE OPAKOWANIE I 

ZU� YCIE 
1 2 3 4 5 

MAXMORTER® 
FLOOR 

Do zwi� kszania 
grubo� ci posadzek i 

ich naprawy 
(wn� trza) 

Szybkowi��� cy, modyfikowany 
polimerami,  oparty na cemencie, 
lepiszcz do zwi� kszania grubo� ci 
posadzek i ich naprawy: -  pozwala 
na uk
adanie p
ytek lub wyko� cze�  
drewnianych po 24 do 48 godz. - 
szybkie dojrzewanie. 

Jako warstw�  gruntuj� c�  
mo� na zastosowa�  materia
   
MAXBOND®. 

Podnoszenie wysoko� ci posadzek i 
naprawy powierzchni betonowych. 
Wykonywanie podk
adów o grubo� ci do 40 
mm w jednej warstwie przed u
o� eniem 
finalnego wyko� czenia betonu: dywan, 
p
ytki, pokrycia winylowe i inne. 

Worki - 20 kg 
Zu� ycie: 0,5 
kg/m2/mm 

MAXRITE® -S 
zaprawa do 

zwi� kszania grubo� ci 
posadzek i ich 

naprawy 

Zaprawa cementowo-polimerowa 
przeznaczona do napraw i 
zwi� kszania grubo� ci posadzek. 

Jako warstw�  gruntuj� c�  
mo� na zastosowa�  
materia
 MAXBOND®. 

Podwy� szanie posadzek, miejscowa 
naprawa, wykonywanie podk
adów o 
grubo� ci do 50 mm w jednej warstwie 

Worki - 25 kg 
Zu� ycie: 1,8 kg/m2 

na 1 mm grubo� ci 
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9. SAMOPOZIOMUJ� CE PODK	ADY POD POSADZKI.  

Posadzki cz� sto decyduj�  o warto� ci u� ytkowej i estetycznej. Du� y wp
yw na jako��  posadzki (górna 
warstwa nara� ona na � cieranie) maj�  warstwy wyrównawcze. Firma DRIZORO proponuje kilka materia
ów, które 
spe
niaj�  oczekiwania wykonawców w tym temacie. 

Etapy wykonania warstw wyrównawczych na bazie mineralnej. 

 

 

Dok
adne oczyszczenie istniej� cej 
posadzki np.: � rutowanie lub frezowanie 

Warstwa gruntuj� ca z MAXCRYL 
lub MAXBOND 

Do odpowiednio przygotowanej ilo� ci wody 
dodajemy stopniowo such�  mieszank�  

mineraln�  i mieszamy przy pomocy 
wiertarki wolnoobrotowej 

  

 

Odpowiednio przygotowan�  mieszank�  
samopoziomuj� c�  nale� y wyla�  

od najdalszego miejsca. 

Rozprowadzanie mieszanki przy pomocy 
pac i rozcieraczy. 

Odpowietrzenie mieszanki wa
kiem 
z kolcami. 

9.1. MAXLEVEL®SUPER - jednosk
adnikowa, szybkowi��� ca, na bazie cementu i specjalnie 
dobranym kruszywie, modyfikowana � ywic� , samopoziomuj� c�  zaprawa. 

Wyprawa wyko� czeniowa do wewn� trznych, poziomych powierzchni betonowych i posadzek 

(do 15 mm grubo� ci). 

1.Pod
o� e musi by�  d� wi� czne, wolne od kurzu, 
chropowate i wilgotne. 2.Wariantowo, grunt 

MAXLEVEL®SUPER : woda, 
w stosunku wagowym 2:1 mo� e by�  zaaplikowany 
szczotk� . 3.Rozlej i rozprowad�    MAXLEVEL®SUPER 

przy u� yciu 
z� bkowanej pacy. Zu� ycie produktu 1,6kg/m2/mm. 
Nast� pnie odpowietrz wylewk�  przy u� yciu wa
ka 
z kolcami. 
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9.2. MAXFLOW®500 - jednosk
adnikowa, samopoziomuj� ca o wysokiej wytrzyma
o� ci, na bazie 
cementu, zbrojona w
óknami stalowymi, naprawcza i wyko� czeniowa, zaprawa posadzkowa. 

Wyprawa wyko� czeniowa do wewn� trznych i zewn� trznych, poziomych powierzchni betonowych 
i posadzek (od 3 do 8 mm grubo� ci). 

1.Pod
o� e musi by�  d� wi� czne, wolne od kurzu, 
chropowate i wilgotne. 2.Wariantowo, grunt 

MAXFLOW®500: woda, w stosunku 
wagowym 2:1 mo� e by�  zaaplikowany szczotk� . 

3.Rozlej i rozprowad�  MAXFLOW®500 przy u� yciu 
z� bkowanej pacy. Zu� ycie produktu 1,5 kg/m2/mm. 
Nast� pnie odpowietrz wylewk�  przy u� yciu wa
ka 
z kolcami. 

9.3. MAXFLOOR®CEM - trójsk
adnikowa, samopoziomuj� ca zaprawa na bazie cementu, 
modyfikowana epoksydami przeznaczona do aplikacji na powierzchnie betonowe i posadzki. 

Wyprawa wyko� czeniowa do wewn� trznych, poziomych powierzchni betonowych i posadzek 
(od 1,5 do 3 mm grubo� ci). 

. Pod
o� e musi by�  d� wi� czne, wolne od kurzu, 
chropowate i wilgotne. . Rozlej i rozprowad�    

MAXFLOOR®CEM przy u� yciu 
z� bkowanej pacy. Zu� ycie produktu 2,25 kg/m2/mm. 
Nast� pnie odpowietrz wylewk�  przy u� yciu wa
ka 
z kolcami. 

 

NAZWA 
PRODUKTU ZASTOSOWANIE 

WARSTWA 
GRUNTUJ� CA 

PODSTAWOWE 
W	A � CIWO� CI 

SPOSÓB 
STOSOWANIA 

1 2 3 4 5 
MAXLEVEL® 

SUPER 
materia
 na bazie 

mineralnej 

Zastosowanie do wylewania posadzek 
samopoziomuj� cych, do ogrzewania 
pod
ogowego. U� ywany do posadzek 
wewn� trz budynków. Stosowany dla 

� rednich obci�� e� . 

MAXCRYL rozrobiony 
wod�  w stosunku 1:3 
Zu� ycie: 0,2 l/m2 

- szybkie wi� zanie - dobra 
przyczepno��  do pod
o� a - 
wymaga tylko dodania 
wody 

Nak
adany w jednej warstwie 
przy u� yciu gumowej listwy 

lub odpowiednich grabi. 
Nale� y odpowietrza�  
specjalnym wa
kiem. 

Zu� ycie: 1,6 kg/m2 /mm 

MAXFLOW®500 
materia
 na bazie 

mineralnej 

Zastosowanie do wyka� czania i wyrówny-
wania powierzchni betonowych posadzek. 
Mo� na go stosowa�  wewn� trz i na zewn� trz 
pomieszcze� . Szczególne zastosowanie w 

halach przemys
owych, warsztatach, 
parkingach. Mo� na wyko� czy�  zewn� trzn�  
powierzchni�  Maxurethane lub Maxfloor. 

MAXBOND 
Zu� ycie: 8 
m2/l 

- zaprawa samopoziomuj� ca - 
doskona
a przyczepno��  do pod
o� a - 
wysoka wytrzyma
o��  na � ciskanie 
>45Mpa - wysoka odporno��  na 
uderzenia - du� a wytrz. na � cieranie - 
szybkie utwardzanie 

Nak
adanie wjednej warstwie 
przy pomocy listwy lub 

gumowymi grabiami .Nale� y 
odpowietrzy�  przy pomocy 
wa
ka z kolcami. Zu� ycie: 

7,5 kg/m2 przy grubo� ci 5mm. 

MAXFLOOR®CEM 
Zaprawa 

epoksydowo-
cementowa 

Zastosowanie do wyka� czania i wyrówny-
wania powierzchni betonowych posadzek. 
Mo� na go stosowa�  wewn� trz i na zewn� trz 
pomieszcze� . Szczególne zastosowanie w 

halach przemys
owych ,warsztatach, 
parkingach. Mo� na wyko� czy�  zewn� trzn�  
powierzchni�  Maxurethane lub Maxfloor. 

Nie wymaga - wytrzyma
o��  na � ciskanie > 
30 MPa - bardzo du� a 
przyczepno��  do betonu - ruch 
pieszy po 24 h 

Nak
adanie wjednej 
warstwie. Nale� y 

odpowietrzy�  przy pomocy 
wa
ka z kolcami. Zu� ycie: 

2,25 kg/m2/mm 

 

 

 

 



DYSTRYBUCJA DRIZORO  STRUCTUM – TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ 
 

10. ZABEZPIECZENIE POSADZEK POW	OKAMI POLIURETANOWY MI. 

10.1. MAXURETHANE® pow
o/ea- jednosk
adnikowa � ywica poliuretanowa. 

W	A � CIWO� CI PRODUKTU: 
�  Jednosk
adnikowy gotowy 

do u� ycia 
�  Chemoutwardzalny na bazie 

poliuretanów 
�  Po zwi� zaniu odporny 

na produkty ropopochodne i 
agresj�  chemiczn�  

�  Odporny na � cieranie 
�  Dobra   przyczepno��  
�  Odporny na dzia
anie mrozu 

i � rodków odladzaj� cych 
�  Tworzy pow
ok�  szczeln�  
�  Dostosowany do kontaktu 

z wod�  pitn�  
�  Mo� liwo��  barwienia 

WARSTWY: 
1- Warstwa gruntuj� ca: 
Maxurethane rozcie� czony 
Maxsolventem w ilo� ci 50% zu� ycie: 
0,2 l/m2 
2- Maxurethane - pierwsza warstwa 
zu� ycie: 0,1 - 0,15 l/m2 
3- Maxurethane - druga warstwa 
zu� ycie: 0,1 - 0,15 l/m2 
ZASTOSOWANIE:  
Zabezpieczenie antypy
owe, impregnacja 

i uszczelnianie posadzek betonowych w gara� ach, 
warsztatach, parkingach oraz przemy� le spo� ywczym. 

 

10.2.MAXURETHANE® pow
oka z posypk �  - 

W	A � CIWO� CI PPRODUKTU: 
�  Jednosk
adnikowy gotowy 

do u� ycia 
Chemoutwardzalny na bazie 
poliuretanów 
Po zwi� zaniu odporny na produkty 
ropopochodne i agresj�  chemiczn�  
Odporny na � cieranie Dobra   
przyczepno��  Odporny na dzia
anie 
mrozu i � rodków odladzaj� cych 

�  Tworzy szczeln�  izolacjo- 
nawierzchni�  
Dostosowany do kontaktu 
z wod�  pitn�  
Mo� liwo��  barwienia 

�  Antypo� lizgowo��  
Grubo��  posadzki   1* 3 mm 

jednosk
adnikowa � ywica 
poliuretanowa z posypk�  kruszywa 
kwarcowego. 

WARSTWY: 
1- Warstwa gruntuj� ca: 
Maxurethane rozcie� czony 
Maxsolventem w ilo� ci 50% zu� ycie: 
0,2 l/m2 
2- Maxurethane - pierwsza warstwa 
zu� ycie: 0,1 -^0,15 l/m2 
3- Piasek kwarcowy: 0,2 do 0,4mm 
w ilo� ci 1,25 kg/m2 
4- Maxurethane - druga warstwa 
zu� ycie: 0,25 l/m2 

ZASTOSOWANIE:  
Zabezpieczenie antypy
owe, impregnacja i uszczelnianie 
posadzek betonowych w gara� ach, warsztatach, 
parkingach, przemy� le spo� ywczym oraz w przypadku, 
gdy wymagana jest antypo� lizgowo�� . 

10.3. MAXURETHANE® zaprawa - � ywica poliuretanowa zmieszana z kruszywem kwarcowym. 

W	A � CIWO� CI PRODUKTU: 
Chemoutwardzalny na bazie 
poliuretanów Po zwi� zaniu 
odporny na produkty 
ropopochodne i agresj�  
chemiczn�  Odporny na 
� cieranie Dobra   
przyczepno��  Odporny na 
dzia
anie mrozu i � rodków 
odladzaj� cych 

�  Tworzy szczeln�  izolacjo- 
nawierzchni�  
Dostosowany do kontaktu 
z wod�  pitn�  
Mo� liwo��  barwienia 

�  Antypo� lizgowo��  
Grubo��  posadzki od 3 mm 
Podwy� szone w
a� ciwo� ci 
mechaniczne 

WARSTWY: 
1- Warstwa gruntuj� ca: 
Maxurethane rozcie� czony 
Maxsolventem w ilo� ci 50% zu� ycie: 
0,2 l/m2 
2- Zaprawa: 
Maxurethane - 0,35 l 
Piasek kwarcowy:   0,2 do 0,4 mm 
1,75 kg na 1 mm/m2 
3- Maxurethane - warstwa 
zamykaj� ca, zu� ycie: 0,35 l/m2 

ZASTOSOWANIE:  
Zabezpieczenie antypy
owe, wyprawy posadzkowe 
w warsztatach, parkingach, przemy� le spo� ywczym oraz 
w przypadku, gdy wymagana jest antypo� lizgowo��  
i podwy� szone w
a� ciwo� ci mechaniczne. 

W przypadku wymagania, od powy� szych wypraw, odporno� ci na promienie UV, dodatkowo nale� y wykona�  warstw�  zamykaj� c�  z prze� roczystego 
materia
u MAXURETHANE TOP. 
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11. ZABEZPIECZENIE POSADZEK POW	OKAMI EPOKSYDOWYMI.  

11.1. MAXEPOX®MORTER pow
oka - dwusk
adnikowa � ywica epoksydowa. 

W	A � CIWO� CI PRODUKTU: 
Chemoutwardzalny materia
 
na bazie epoksydu 
Odporny na oddzia
ywanie 
zwi� zków chemicznych 
Podwy� szona odporno��  
na � cieranie Du� a 
przyczepno��  do pod
o� a 
betonowego Odporny na 
dzia
anie mrozu i � rodków 
odladzaj� cych Tworzy 
pow
ok�  szczeln�  
Mo� liwo��  barwienia 

WARSTWY: 
1-   Warstwa gruntuj� ca: 
Maxprimer zu� ycie: 0,2 kg/m2 
2- Maxepox Morter - pierwsza 
warstwa, zu� ycie: 0,30 kg/m2 
3- Maxepox Morter - druga warstwa 
zu� ycie: 0,25 kg/m2 
ZASTOSOWANIE:  

Zabezpieczenie antypy
owe, impregnacja i uszczelnianie 
posadzek betonowych w gara� ach, warsztatach, 
parkingach, oraz tam, gdzie wymagana jest zwi� kszona 
odporno��  na � cieranie i agresj�  chemiczn� . 

 

11.2.MAXEPOX®MORTER   pow
oka  z posypk �  - dwusk
adnikowa � ywica epoksydowa 
z posypk�  kruszywa kwarcowego. 

 

W	A � CIWO� CI PRODUKTU: 
Chemoutwardzalny materia
 
na bazie epoksydu 
Odporny na oddzia
ywanie 
zwi� zków chemicznych 
Podwy� szona odporno��  
na � cieranie Du� a   
przyczepno��  do pod
o� a 
betonowego Odporny na 
dzia
anie mrozu i � rodków 
odladzaj� cych Tworzy 
szczeln�  izolacjo-
nawierzchni�  Mo� liwo��  
barwienia 
Antypo� lizgowo��  Grubo��  
posadzki   1* 3 mm 

WARSTWY: 
1- Warstwa gruntuj� ca: 
Maxprimer zu� ycie: 0,2 kg/m2 
2- Maxepox Morter - pierwsza 
warstwa   epoksydowa zu� ycie: 0,30 
kg/m2 
3- Piasek kwarcowy: 0,2 do 0,8 mm 
w ilo� ci 1,25 kg/m2 
4- Maxepox Morter - warstwa 
zamykaj� ca, zu� ycie: 0,35 kg/m2 

ZASTOSOWANIE:  
Zabezpieczenie antypy
owe, impregnacja i uszczelnianie 
posadzek betonowych w gara� ach, warsztatach, 
parkingach oraz tam gdzie wymagana jest zwi� kszona 
odporno��  na � cieranie, agresj�  chemiczn�  i antypo� lizgowo�� . 

 

11.3.MAXEPOX®MORTER zaprawa -  dwusk
adnikowa � ywica epoksydowa zmieszana 
z kruszywem kwarcowym. 

 

W	A � CIWO� CI PRODUKTU: 
Chemoutwardzalny materia
 
na bazie poliuretanów 
Odporny na oddzia
ywanie 
zwi� zków chemicznych 
Podwy� szona odporno��  
na � cieranie Du� a 
przyczepno��  do pod
o� a 
betonowego Odporny na 
dzia
anie mrozu i � rodków 
odladzaj� cych 

�  Tworzy szczeln�  izolacjo- 
nawierzchni�  
Mo� liwo��  barwienia 

�  Antypo� lizgowo��  
Grubo��  posadzki od 3 mm 
Bardzo dobre w
a� ciwo� ci 
mechaniczne 

WARSTWY: 
1- Warstwa gruntuj� ca: 
Maxprimer  zu� ycie: 0,2 kg/m2 
2- Zaprawa: 
Maxepox Morter 0,35 kg/m2/mm Piasek 
kwarcowy: 0,2-^0,8 mm 1,75 kg/m2/mm 
3- Maxepox Morter - warstwa 
zamykaj� ca, zu� ycie: 0,40 kg/m2 

ZASTOSOWANIE:  
Zabezpieczenie posadzek betonowych w gara� ach, 
warsztatach, parkingach oraz tam gdzie wymagana jest du� a 
odporno��  mechaniczna posadzki. 

W przypadku wymagania, od powy� szych wypraw, odporno� ci na promienie UV, dodatkowo nale� y wykona�  warstw�  zamykaj� c�  z prze� roczystego 
materia
u MAXURETHANE TOP. 
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11.4. MAXEPOX®FLEX pow
oka - wysoko elastyczna, dwusk
adnikowa � ywica epoksydowa 
nie zawieraj� ca rozpuszczalników. 

W	A � CIWO� CI PRODUKTU: 
Chemoutwardzalny materia
 na 
bazie epoksydu Odporny na 
oddzia
ywanie zwi� zków   
chemicznych Odporny na 
� cieranie Du� a przyczepno��  do 
pod
o� a betonowego Odporny na 
dzia
anie mrozu i � rodków 
odladzaj� cych �     Tworzy 
pow
ok�  szczeln�  o 
podwy� szonej elastyczno� ci 
Dostosowany do kontaktu z 
wod�  pitn�  Dost� pny w kolorach 

WARSTWY: 
1- Warstwa gruntuj� ca: 
Maxprimer  zu� ycie: 0,2 kg/m2 
2- Maxepox Flex - pierwsza warstwa 
zu� ycie: 0,35 kg/m2 
3- Maxepox Flex - druga warstwa 
zu� ycie: 0,25 kg/m2 
ZASTOSOWANIE:  
Zabezpieczenie posadzek 
przemys
owych pow
ok�  o zwi� kszonej 
elastyczno� ci i odporno� ci chemicznej. Jako 

zabezpieczenie posadzek w przemy� le spo� ywczym. 

11.5. MAXEPOX®FLEX pow
oka z posypk �  - wysoko elastyczna, dwusk
adnikowa � ywica 
epoksydowa nie zawieraj� ca rozpuszczalników 
z posypk�  piasku kwarcowego. 

W	A � CIWO� CI PRODUKTU: 
�  Chemoutwardzalny materia
 

na bazie epoksydu 
�  Odporny na oddzia
ywanie 

zwi� zków chemicznych 
�  Odporny na � cieranie 
�  Du� a   przyczepno��  

do pod
o� a betonowego 
�  Odporny na dzia
anie mrozu 

i � rodków odladzaj� cych 
�  Tworzy szczeln�  izolacjo- 

nawierzchni�  o podwy� szonej 
elastyczno� ci 

�  Dostosowany do kontaktu 
z wod�  pitn�  

�  Dost� pny w kolorach 
�  Antypo� lizgowo��  
�  Grubo��  posadzki   1* 3 mm 

WARSTWY: 
1- Warstwa gruntuj� ca: 
Maxprimer  zu� ycie: 0,2 kg/m2 
2- Maxepox Morter - pierwsza 
warstwa zu� ycie: 0,30 kg/m2 
3- Piasek kwarcowy: 0,2 do 0,8mm 
zu� ycie: 1,25 kg/m2 
4- Maxepox Morter - druga warstwa 
zu� ycie: 0,35 kg/m2 
ZASTOSOWANIE:  
Zabezpieczenie antypy
owe, impregnacja i 
uszczelnianie posadzek betonowych w 

gara� ach, warsztatach, parkingach oraz  tam gdz ie 
wymagana jes t  antypo� l i zgowo� �  i elastyczno��  
izolacjo-nawierzchni. Jako zabezpieczenie posadzek w 
przemy� le spo� ywczym. 

11.6. MAXEPOX®FLEX zaprawa - wysoko elastyczna, dwusk
adnikowa � ywica epoksydowa nie 
zawieraj� ca rozpuszczalników zmieszana z kruszywem 
kwarcowym. 

W	A � CIWO� CI PRODUKTU: 
�  Chemoutwardzalny materia
 

na bazie epoksydu 
�  Odporny na oddzia
ywanie 

zwi� zków chemicznych 
�  Odporny na � cieranie 
�  Du� a   przyczepno��  

do pod
o� a betonowego 
�  Odporny na dzia
anie mrozu 

i � rodków odladzaj� cych 
�  Tworzy szczeln�  izolacjo- 

nawierzchni�  o podwy� szonej 
elastyczno� ci 

�  Dostosowany do kontaktu 
z wod�  pitn�  

�  Dost� pny w kolorach 
�  Antypo� lizgowo��  
�  Grubo��  posadzki od 3 mm 
�  Podwy� szone w
a� ciwo� ci 

WARSTWY: 
1- Warstwa gruntuj� ca: 
Maxprimer  zu� ycie: 0,2 kg/m2 
2- Zaprawa: 
Maxepox Flex 0,45 kg/m2/mm Piasek 
kwarcowy: 0,2 do 0,8 mm 1,65 kg/m2/mm 
3- Maxepox Flex - warstwa zamykaj� ca 
zu� ycie: 0,40 kg/m2 

ZASTOSOWANIE:  
Zabezpieczenie posadzek przemys
owych, 

w gara� ach, warsztatach, parkingach, charakteryzuj� ce si�  
zwi� kszon�  elastyczno� ci� , wytrzyma
o� ci�  mechaniczn�  i 
odporno� ci�  chemiczn� . Jako zabezpieczenie posadzek w 
przemy� le spo� ywczym. 

W przypadku wymagania, od powy� szych wypraw, odporno� ci na promienie UV, dodatkowo nale� y wykona�  warstw�  zamykaj� c�  z prze� roczystego 
materia
u MAXURETHANE TOP.
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11.7. MAXEPOX®300 zaprawa - samorozlewna dwusk
adnikowa � ywica epoksydowa nie zawieraj� ca 
rozpuszczalników zmieszana z kruszywem kwarcowym. 

W	A � CIWO� CI PRODUKTU: 
Chemoutwardzalny materia
 na 
bazie epoksydu Odporny na 
oddzia
ywanie zwi� zków 
chemicznych Podwy� szona 
odporno��  na � cieranie Du� a   
przyczepno��  do pod
o� a 
betonowego �     Tworzy szczeln�  
izolacjo-nawierzchni�  Mo� liwo��  
barwienia G
adko��  powierzchni 
Grubo��  posadzki od 3 mm Dobre 
w
a� ciwo� ci mechaniczne 

WARSTWY: 
1- Warstwa gruntuj� ca: 
Maxprimer  zu� ycie: 0,2 kg/m2 
2- Maxepox 3000  
zu� ycie: 0,55 kg/m2/mm 
3- Piasek kwarcowy: 0,2 do 0,4 mm 
1,15kg/m2/mm 
ZASTOSOWANIE:  
Zabezpieczenie posadzek przemys
owych 
zw
aszcza tam, gdzie wymagana jest idealna 

czysto��  powierzchni: szpitale, zak
ady elektroniczne, 
przemys
 spo� ywczy. 

W przypadku wymagania, od powy� szych wypraw, odporno� ci na promienie UV, dodatkowo nale� y wykona�  warstw�  zamykaj� c�  z prze� roczystego 
materia
u MAXURETHANE TOP. 

12. UTWARDZACZE POWIERZCHNIOWE DO POSADZEK.  

12.1. MAXCLEAR®HARDENER - Utwardzacz powierzchniowy, uszczelniaj� cy beton poprzez 
krystalizacj�  w porach, do posadzek i powierzchni betonowych wysezonowanych. 

 

RODZAJ 

MATERIA	U  
ZASTOSOWANIE ZALETY SPOSÓB 

STOSOWANIA 
1 2 3 4 

MAXCLEAR ® HARDENER 
Utwardzacz powierzchniowy 
uszczelniaj� cy beton 
poprzez krystalizacj�  w jego 
porach. 

Szczególne zastosowanie na posadzki w 
gara� ach, parkingach, halach 

sklepowych, obiektach sportowych, 
szpitalach, obiektach przemys
owych, 

stacjach paliw itp. 

-   zwi� ksza wytrzyma
o��  posadzki, -   
zmniejsza pylenie posadzki, -   dzia
a 
strukturalnie w g
� b betonu 
uszczelniaj� c poprzez krystalizacj�  w 
porach i kapilarach, -   
atwy w utrzymaniu 
czysto� ci 

Zu� ycie: 0,3 do 0,6 kg/m2 w 
dwóch warstwach. Aplikacja 
p� dzlem 

12.2. MAXDUR® - Utwardzacz powierzchniowy do posadzek betonowych nowo wykonanych. 
 

RODZAJ 

MATERIA	U  
ZASTOSOWANIE ZALETY SPOSÓB 

STOSOWANIA 
1 2 3 4 

MAXDUR® 
Specjalny produkt o du� ej 
twardo� ci, aplikowany na 
� wie� y beton poprawiaj� c 

jego odporno��  na 
� cieranie. 

Szczególne zastosowanie na posadzki w 
gara� ach, parkingach, halach 

sklepowych, obiektach sportowych, 
szpitalach, obiektach przemys
owych, 

stacjach paliw itp. 

-   zwi� ksza wytrzyma
o��  posadzki, -   
zmniejsza pylenie posadzki, -   dzia
a 
strukturalnie w g
� b betonu, -   
posadzce nadaje barw� , -   
atwy w 
utrzymaniu czysto� ci 

Zu� ycie: 4 - 6  kg/m2 Aplikacja 
poprzez posypanie na � wie� y 
beton i zacieranie zacieraczkami 
mechanicznymi. 

Zacieranie materia
u MAXDUR® zacieraczkami. 
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13. MATERIA	Y DYLATACYJNE DLA POSADZEK.  

Firma DRIZORO proponuje kilka materia
ów, przeznaczonych do wype
nienia szczelin dylatacyjnych: 

Uszczelnienie przy pomocy MAXFLEX®900 

Opis rysunku: 
1 - wype
nienie np. styropian 
2 - sznur dylatacyjny MAXCEL 
3 - zagruntowanie � cianek dylatacji PRIMER 900 
4 - polisiarczkowy materia
 uszczelniaj� cy MAXFLEX 900 
5 -   ta� ma zabezpieczaj� ca kraw� dzie dylatacji, któr�  

zdejmuje si�  po zako� czeniu prac. 

13.1. MAXFLEX®900 - dwukomponentowy, polisiarczkowy kit uszczelniaj� cy, do szczelin poziomych 
i pionowych. 

1. Przed u
o� eniem kitu MAXFLEX®900 szczelina dylatacyjna musi by�  czysta i sucha. 
2. Dla pod
o� y porowatych takich jak beton, u
ó�  jedn�  lub dwie warstwy gruntu PRIMER®900 przy u� yciu 

p� dzla. Orientacyjne zu� ycie: 10g na 1 mb szczeliny 10x1 0mm. 
3.Wymiesza�  komponenty kitu do uzyskania ich jednolitej barwy, mieszanina mo� e by�  nak
adana 

szpachl�  lub kartrid� em. 4. Wyrównaj powierzchnie kitu i 
przestrzegaj czasu dojrzewania. 

13.2. MAXFLEX®700, 800 - rozlewny, dwukomponentowy, oparty na poliuretanie kit uszczelniaj� cy, 
do szczelin poziomych. 

1. Przed u
o� eniem kitu MAXFLEX®700, 800 szczelina dylatacyjna musi by�  czysta i sucha. 
2. U
ó�  jedn�  lub dwie, w zale� no� ci od porowato� ci pod
o� a, warstwy gruntu PRIMER® przy u� yciu p� dzla. 
3. Wymiesza�  komponenty kitu do uzyskania ich jednolitej barwy. 
4. Wyrównaj powierzchnie kitu i przestrzegaj czasu dojrzewania. 

13.3. MAXJOINT®E - dwukomponentowa, oparta na bazie cementu, elastyczna zaprawa, do szczelin 
poziomych i pionowych. 

1. Przed u
o� eniem zaprawy MAXJOINTE® szczelina dylatacyjna musi by�  czysta i zwil� ona, lecz bez 
wody zastoiskowej. 2.W celu zwi� kszenia przyczepno� ci u
ó�  jedn�  warstw�  komponentu A, na 

� ciankach szczeliny 
dylatacyjnej, przy u� yciu p� dzla. 

3. Wymiesza�  komponenty zaprawy do uzyskania jednolitej barwy zaprawy. 
4. Gdy grunt jest wci��  mokry umie��  zapraw�  w szczelinie przy u� yciu szpachli lub kartrid� a. 
5.W czasie nak
adania wpychaj materia
 do szczeliny celem usuni� cia ewentualnych p� cherzyków 

powietrza. 6. Wyrównaj powierzchnie wype
nienia i przestrzegaj czasu 
dojrzewania. 

Wype
nianie szczeliny dylatacyjnej zapraw�  elastyczn�  MAXJOINT®ELASTIC. 
MAXJOINT ELASTIC  
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NAZWA 
PRODUKTU ZASTOSOWANIE 

MATERIA	 
GRUNTUJ� CY 

PODSTAWOWE 
W	A � CIWO� CI 

OPAKOWANIE I 
APLIKACJA  

1 2 3 4 5 
MAXFLEX®900 
dwusk
adnikowy 
uszczelniacz na 
bazie � ywicy 

polisiarczkowej 

Jako materia
 uszczelniaj� cy w 
dylatacjach nara� onych na znaczny ruch, 

w gara� ach, myjniach, parkingach Jest 
materia
em, który mo� na zastosowa�  przy 

sta
ym kontakcie z wod� . 

PRIMER®900 - bardzo dobra przyczepno��  do pod
o� a - nie 
przenosi napr�� e�  na kraw� dzie z
� cza - du� a 
odporno��  chemiczna i mechaniczna - wyd
u� enie 
przy zerwaniu > 500% - twardo��  Shore'a - 23 
- powrót spr�� ysty > 85% - zdolno��  
rozszerzalno� ci z
� cza do 25% 

Puszki 2,5 l Aplikacja 
przy pomocy specjalnego 
pistoletu. Wydajno�� : 20 

mb dylatacji o 
wymiarach 15x8mm z 1 

opakowania 

MAXFLEX® 700 i 
800 

dwusk
adnikowy 
uszczelniacz 

poliuretanowy 

Jako materia
 uszczelniaj� cy w 
dylatacjach nara� onych na znaczny ruch, 

w gara� ach, myjniach, parkingach. 

PRIMER®1 - materia
 wylewany na zimno - samo 
poziomowanie - du� a spr�� ysto��  - 
doskona
e przyleganie do powierzchni - 
dobra odporno��  chemiczna i 
mikrobiologiczna 

Puszki 5 kg Materia
 
wylewany bezpo� rednio z 

puszki Wydajno��  dla 
szczeliny: 20x20 mm 

1,8kg/mb 

MAXJOINT®/E 
Dwusk
adnikowy 
materia
 na bazie 

mineralnej z 
dodatkiem � ywic 
syntetycznych 

Do wype
niania z
� cz stale zanurzonych w 
wodzie, w posadzkach, gdzie nie ma 

mo� liwo� ci osuszenia kraw� dzi szczelin 
dylatacyjnych 

 - zdolno��  rozszerzalno� ci z
� cza do 15% - 
bardzo dobra wodoszczelno��  i wytrzyma
o��  - 
mo� na stosowa�  w sta
ym kontakcie z wod�  - 
materia
 nietoksyczny, niepalny, przyjazny 
dla � rodowiska 

Komplety: 5, 10 kg 
Wydajno��  dla z
� cza: 
20x10 mm 0,25kg/mb 

MAXCEL® 
Sznur dylatacyjny 

Stosowany jako wype
niacz, dla 
z
� czy i szczelin, formuj� cy 
odpowiedni kszta
t przekroju 

wype
nienia. Zapobiega przyklejaniu 
si�  wype
nienia do spodu szczeliny. 

 - 
atwy w zastosowaniu z uwagi na swoj�  
niewielk�  wag� , - nie absorbuje wody, ze 
wzgl� du na swoj�  struktur�  o zamkni� tych 
porach - jego wi� ksza g� sto��  zapewnia 
profilowi dobre w
a� ciwo� ci mechaniczne 

Wyst� puje w przekrojach 
5 do 50 mm 

14. NAPRAWA Z	 � CZ KOMPENSACYJNYCH. 

Poniewa�  z
� cza wykonane s�  na powierzchni betonu, naprawa z
� cza polega�  b� dzie na jego uszczelnieniu 
lub wymianie materia
u uszczelniaj� cego. W niektórych przypadkach nale� y reprofilowa�  brzegi betonu 
og ra n i czaj � ceg o z
� cza. 

W tym celu nale� y oczy� ci�  beton i usun��  wszelkie lu� ne cz� stki. Aby przywróci�  pierwotny wygl� d 
brzegów betonu nale� y zastosowa�  niekurczliw�  zapraw�  o wysokiej wytrzyma
o� ci mechanicznej. Szybkie 
wi� zanie zaprawy umo� liwi szybk�  napraw�  i wcze� niejsze oddanie obiektu do u� ytku. 

14.1. INNE MATERIA	Y STOSOWANE DO USZCZELNIANIA Z	 � CZ KOMPENSACYJNYCH, 
GDZIE WYST� PUJE PROBLEM WODOSZCZELNO � CI. 

Wodoszczelno��  z
� cza mo� na osi� gn��  dzi� ki zastosowaniu najnowocze� niejszych technologii, 
polegaj� cych na zastosowaniu profilu wykonanego ze specjalnej gumy hydrofilowej, która pod wp
ywem 
zaabsorbowania wody zwi� ksza swoj�  obj� to�� . Firma DRIZORO mo� e zaoferowa�  szerok�  gam�  takich profili 
pod handlow�  nazw�  HYDROTITE®. 

Zwi� kszenie obj� to� ci spowodowane absorpcj�  wody jest przyczyn�  ci� nienia dzia
aj� cego na brzegi 
z
� cza, które skutecznie powstrzymuje wod� , nawet je� li z
� cze otworzy si�  i szczelina jest wi� ksza. Z drugiej 
strony, je� li z
� cze zw� zi si�  w skutek rozszerzalno� ci cieplnej betonu w okresie letnim, profil ten podlega 
� ciskaniu. 

Uk
adanie uszczelki p� czniej� cej w istniej� cej szczelinie dylatacyjnej. 

Hydrotite RSS-1410-C l u b  R S S - 0 8 0 6 - C 

 

Je� eli mamy do czynienia ze z
� czem o nieregularnej szeroko� ci to nale� y zastosowa�  uszczelniacz 
o nazwie LEAKMASTER®, który bardzo dobrze dopasowuje si�  do nieregularnej szeroko� ci z
� cza. 

Innym rozwi� zaniem przy uszczelnieniu z
� czy kompensacyjnych jest stosowanie ta� m uszczelniaj� cych, 
które przykleja si�  po obu stronach z
� cza przy pomocy specjalnego kleju epoksydowego MAXEPOX®BOND-G 
lub MAXEPOX®BOND-Wprzy wilgotnych powierzchniach. 

Z
� cza kompensacyjne s �  szczególnie wa � nym punktem przy wykonywaniu posadzek. 
Nale� y wi 	 c zwróci 
  szczególn �  uwag 	  przy ich wykonywaniu lub naprawie.  

 
 

 


